
部分不合格人造板、地板名单
	序号
	样品

名称
	被监测人
	标称

商标
	生产企业
	规格
	抽样

单号
	主要不合格项目
	抽样

日期

	1
	细木工板
	齐齐哈尔市建北市场万胜家具材料商店
	明阳
	—
	2440×1220×18mm
	227
	甲醛、静曲、剥离、板芯质量
	2010.06.09

	2
	细木工板
	黑龙江鸡西市倾城建筑装饰工程有限责任公司
	帅林
	—
	2440×1220×18mm
	245
	甲醛、静曲、剥离、板芯质量
	2010.06.21

	3
	细木工板
	鸡西市大正物资经贸有限公司德利分公司
	嘉庆
	—
	2440×1220×18mm
	247
	甲醛、静曲、剥离、板芯质量
	2010.06.21

	4
	细木工板
	鸡西市鸡冠区隆华装璜材料商店
	龙华
	—
	2440×1220×18mm
	249
	甲醛、静曲、剥离、板芯质量
	2010.06.21

	5
	饰面细木工板
	鸡西市鸡冠区诚鑫装璜材料商店
	富越
	河北文安建华板厂
	2440×1220×18mm
	242
	甲醛、表面胶合、剥离、板芯质量
	2010.06.21

	6
	饰面细木工板
	鸡西市鸡冠区大自然龙森装璜材料商店
	—
	—
	2440×1220×18mm
	252
	甲醛、耐磨、剥离、板芯质量
	2010.06.21

	7
	饰面细木工板
	鸡西市鸡冠区兴达装璜材料商店
	久久家园
	—
	2440×1220×16mm
	255
	甲醛、耐磨、剥离、板芯质量
	2010.06.21

	8
	饰面细木工板
	鹤岗市工农区宏裕隆板材专营店
	龙牌
	—
	2440×1220×18mm
	277
	甲醛、表面胶合、静曲、剥离、板芯质量
	2010.07.06

	9
	中密度纤维板
	鸡西市鸡冠区隆华装璜材料商店
	—
	—
	2440×1220×16mm
	250
	甲醛、内结合、静曲、弹性模量、吸水
	2010.06.21

	10
	中密度纤维板
	鹤岗市工农区长胜装饰材料商店
	金马
	南岔
	2440×1220×18mm
	282
	甲醛、内结合、吸水
	2010.07.07

	11
	饰面刨花板
	伊春市伊春区新鲁班装饰材料店
	—
	河北
	2440×1220×18mm
	222
	甲醛、握钉力
	2010.06.04

	12
	饰面刨花板
	齐齐哈尔市二轻市场大海装饰材料商店
	—
	—
	2440×1220×16mm
	237
	甲醛、静曲、握钉力、耐磨
	2010.06.10

	13
	饰面刨花板
	黑龙江鸡西市倾城建筑装饰工程有限责任公司
	—
	—
	2440×1220×18mm
	246
	甲醛、静曲、握钉力、耐磨
	2010.06.21

	14
	饰面刨花板
	鹤岗市工农区长胜装饰材料商店
	—
	—
	2440×1220×18mm
	283
	甲醛、握钉力、耐水蒸汽
	2010.07.07

	15
	强化木地板
	鸡冠区世鸿地板商店
	亿曼
	长春天维木业
	1240×212×8mm
	259
	甲醛、表面胶合、耐磨
	2010.06.23

	16
	橱柜板
	鹤岗市工农区宏裕隆板材专营店
	优尔派
	—
	2440×380×18mm
	279
	甲醛、静曲、内结合、吸水、握钉力、表面胶合
	2010.07.07
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